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1. PREMESSA

Lattivita estrattiva riveste un ruolo di rilevante
importanza all’interno del panorama economico
regionale e nazionale. La Puglia si posiziona tra le
prime regioni, per quantita e qualita, nell’ambito
della produzione di materiali litici; la Pietra di Apri-
cena, la Pietra di Trani e la Pietra Leccese sono solo
alcuni esempi di materiale da costruzione ed orna-
mentale coltivati nella regione ed “esportati” su
tutto il territorio nazionale e non solo.

D’altro canto per continuare ad esprimere un
significativo livello qualitativo bisogna limitare
alcuni inconvenienti di identificazione dei materiali
dovuti ad una nomenclatura diversificata e soprat-
tutto legata al territorio e alla tradizione dei luoghi.
In Puglia infatti all’interno dei differenti distretti
estrattivi che caratterizzano la regione esiste una
proliferazione di nomi che contraddistingono
spesso lo stesso tipo litologico o merceologico. Per
esempio, allinterno della formazione miocenica
della Pietra Leccese e delle formazioni plio-pleisto-
ceniche, come la Calcarenite di Gravina, dalle quali
si estrae il cosiddetto “tufo calcareo” (rocce tenere),

si distinguono una serie di varieta che spesso sono
indicate con la stessa denominazione o con nomi
dialettali o impropri. E auspicabile, quindi, mettere
ordine tra le varie tipologie di materiale estratto al
fine di poter consentire agli operatori del settore di
proporsi con qualita ed agire con efficacia sul mer-
cato.

L’interesse verso questi materiali ¢ direttamente
connesso con la ricchezza, nel territorio pugliese, di
testimonianze di architetture monumentali, sacre e
militari di centri storici e rurali e dell’edilizia Otto-
centesca dei borghi delle citta (Figg. 1, 2, 3), realiz-
zati in parte o completamente con questi litotipi
(Tufo calcareo e Pietra Leccese).

E’ necessario tener conto anche degli interventi
di recupero e restauro a cui sono sottoposte conti-
nuamente queste vere e proprie opere d’arte. Di
qui la necessita di ricorrere continuamente a tali
materiali naturali per conferire ad ogni intervento il
giusto risultato architettonico in modo tale che I'o-
pera non venga “contaminata” da un uso improprio
di materiali diversi da quelli originari.

Nel presente lavoro si discutono i risultati di uno

Figura 1 - S. Croce, Lecce - in Pietra Lec- Figura 2 - Castello di Palagiano - in “Tufo Figura 3 - Cattedrale di Oria - in Calcare-

cese Mazzaro”

nite di Gravina
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studio sulle rocce tenere del territorio salentino che
permette, attraverso un criterio di identificazione
oggettivo (parametri fisici € meccanici), il loro rico-
noscimento anche quando non € nota la cava di
provenienza del prodotto. E’ stato effettuato un
confronto diretto tra grandezze fisiche e proprieta
meccaniche delle rocce tenere estratte nel Salento.
Dai primi risultati emerge la possibilita di indivi-
duare i criteri oggettivi per il riconoscimento delle
pietre naturali salentine.

Un efficace riscontro della validita del metodo
proposto deriva dalla sua applicazione su alcuni
provini di roccia calcarenitica esistenti nei depositi
del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambien-
tale del Politecnico di Bari e di cui non si cono-
sceva la varieta litologica (Fig. 4).

2. CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANI-
CHE DELLA ROCCE TENERE DEL SALENTO.
PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE

Nella Penisola Salentina esiste una diversificata
nomenclatura che caratterizza i materiali litici colti-
vati e che, nonostante le numerose informazioni
sulle proprieta fisiche e meccaniche delle varieta
estratte, non consente di definire in maniera uni-
voca le litologie in esame. Al fine di poter indivi-
duare con sufficiente esattezza la tipologia del
materiale coltivato, risulta fondamentale indivi-
duare caratteristiche oggettive che possano essere
svincolate in qualche modo da tutti quei fattori di
incertezza quali, ad esempio, una nomenclatura
legata al territorio e alla tradizione o ad una inter-
pretazione soggettiva e superficiale dei dati.

+ e e B e

S A e i B

Figura 4 - Campioni di roccia tenera sottoposti a prove fisiche e meccaniche provenienti dal Salento di cui non si conosce la cava di

estrazione depositate presso il Politecnico di Bari
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Figura 5 - Carta litologica del Salento (Ciaranfi, Pieri, Ricchetti , 1988)

CALCARENITI DI PUGLIA (valori medi)
.__._ | Peso dell'unita di volume | Peso dell'unita di volume . Coefficiente di Resistenza a
Provincia del secco (KN,’ma) della parte solida (KNImE) Porosita % imbibizione % | compressione (MPa)
Foggia 17.5 27.3 36,0 18,0 7.23
Bari 17,1 27,0 37,0 19,0 24 69
[Taranto 14,1 26,6 47,0 24,0 2,95
Brindisi 15.6 26.4 41.0 21.0 438
Lecce 179 272 340 10,0 16,12

Tabella 1 - Valori medi per Provincia delle proprieta fisiche e meccaniche delle calcareniti
estratte in Puglia

I presente studio ha avuto come obiettivo prin-
cipale quello di approfondire gli aspetti fisico-mec-
canici delle calcareniti della Penisola Salentina (Fig.

5) per poter individuare le
caratteristiche che meglio
discriminano le tipologie
sedimentarie delle rocce
tenere quali quelle apparte-
nenti alle formazioni delle
Calcarenite di Gravina, Pie-
tra Leccese e Depositi Marini
Terrazzati (Ciaranfi et al.,
1988).

Nella prima fase di studio
sono stati considerati i dati
presenti in letteratura (Tabb.
1, 2, 3): si e fatto riferimento
prevalentemente a  dati
acquisiti con i censimenti
regionali delle cave attive di
Calcarenite di Gravina e di
Pietra Leccese, che contem-
plavano prove di laboratorio
con le quali sono stati rica-
vati i valori di alcune gran-
dezze fisiche e meccaniche.
Sono stati presi in considera-
zione solo i risultati relativi a
campioni estratti da cave rica-
denti nel territorio della Peni-
sola Salentina (Fig. 0).

I dati analizzati per la Pie-

tra Leccese si riferiscono, principalmente, alle
varieta estratte nel bacino di Cursi-Melpignano
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quali:  Leccisu, Piromafo, Cucuzzara, Dura,
CALCARENITE | Peso dell'unita di volume | Peso dell'unita di volume ..o, |Coefficiente dij  Resistenzaa Resistenza a
DI GRAVINA |della parte solida (KN.r‘ma) del secco (KN.r‘ma) Porosita % imbibizione %|compressione (MPa) | trazione (MPa)
Mazzaro gentile 27.8 21,9 21,9 511 21,98
Mazzaro duro 30,3 252 17,2 32,2 32,35
Carparo 272 16,0 34,0 18,6 4 89
Carparo bianco 27,0 18,9 11,3 15,4 8,44
Cozzoso 27,0 14,1 44,4 36,9 1,30 0,70
Scorzo 274 16,7 39.0 191 248 0,58
Mollica 267 159 41,0 207 7,01 0,33
Zuppigno 26.5 158 40,0 19,2 2.28
Stagno 26,4 15,9 23,2 224 2,20 0,76
Chiumned 27,5 15,6 43,2 16,6 1,70 0,65
Chiumegnu 26,8 15.3 49.0 18,6 1,66 0.17
Renoso 26,0 16,4 44 6 24 6 237
Renosella 28,7 15,7 48,3 27,5 2,37
PIETRA Peso dell'unita di vo\um? Peso dell'unita di vogume Porosita % |CPefficiente di Resistenza a Resistenzaa | Tubella 2-3 - Carat-
LECCESE della parte solida (KN/m?) del secco (KN/m?) imbibizione %|compressione (MPa) | trazione (MPa) teristiche fisiche e
Leccisu 18,9 14,9 42.0 18,6 922 roprietd meccani-
Piromafo 27.5 16.2 21,0 20,3 15,00 0,80 prop
Cucuzzara 276 17.8 35,5 12,1 16,71 7.02 che della Calcare-
Dura 271 18,6 31.3 186 19,86 6.25 nite di Gravina e
Bianca 27.5 17,4 36.8 14,4 24,05 5,33 della Pietra Leccese
Dolce 27.1 16.6 387 16,2 12,52 4,386 : 2 Lecces
\Saponara 27,7 15,7 448 20,7 16,53 4,79 riscontrabili n
Gagginara 27.3 15,7 2.4 19,1 16,28 5,57 bibliografia
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Provino Peso dell'unita di volume [Peso dell'unita di volume |Coefficiente di| Coefficiente di Resistenza a
SCONOSCIUTOQ| del solido (KN/m®) del secco (KN/m®) porositd % | imbibizione % |compressione (MPa)
1 25,6 15,3 46,0 24,2 1,99
2 27,7 15,7 50,5 25,3 2,33
3 28,5 16,5 47.0 20.3 2,62
4 27.3 17,5 35,8 19,0 3,13
5 276 18,1 344 20,3 0,60
6 26,3 14,9 51,3 31,8 1,68
7 25,6 15,3 46,4 31,7 1,69
8 26,5 14.4 46,0 23.0 1,37
9 26,8 16,2 40,0 19.0 2,94
10 26,9 174 350 17.4 18,14
1 27,0 16,5 39,0 22,7 10,00
12 27,0 15,4 12,0 20,9 8,24
13 20,8 15,3 430 17.0 4,66
14 27.0 13.8 480 23,0 2,00
15 26,8 12,3 54,0 31,0 1,18
16 27,2 15,5 42,0 18,3 3,12
17 27,6 15,1 45,0 26,0 4,31
18 27.2 18,1 33,0 09,4 3,38
19 27,9 17.7 36,5 1.4 217
20 27,3 18,1 33,7 20,2 3,70
21 27,2 16,0 19,1 08,6 4,36
22 27,9 18,0 354 15,5 2,22
23 26,9 18,2 32,4 18,6 3,78
24 27.0 16,4 400 13,8 1,67
25 26,8 12,3 59,0 40,2 1,18
26 26,7 14,9 59,0 27,0 3,14
27 26,9 13,7 510 253 253
28 274 13.8 50,0 31.4 1,55
29 26,9 12,2 58,3 1.7 0,81
30 26,7 13,7 48,7 26,1 2,73
3 26,6 12,0 54,7 35,6 1,25
32 26,5 171 352 13.6 7.1
33 26,4 14,5 452 279 3,40
34 26,5 134 495 29,2 226
35 26,5 13,4 493 32,0 2,63
36 26,7 12,7 52,5 35,0 1,39
37 26,4 15,6 40,7 16,56 4,38
38 26,2 12,6 52,1 30,5 2,79
39 27.0 136 496 27.5 3,18
40 26,7 14,1 46,9 255 3,36
41 26,3 15,7 401 20,3 3,93
42 26,5 14,6 449 24,0 3.49
43 26,3 12,2 53,5 33,0 1,62
44 26,8 12,9 51,9 34,5 1,68
45 26,4 14,5 44 9 24,8 2,74
46 26,9 17,4 35,0 17.4 18,10
47 27.0 16,5 39,0 22,7 10,00
48 27,0 15,5 420 26,9 8,30

Figura 6 - Massima concentrazione di cave nella Penisola Sal-
lentina per 'estrazione di Pietra Leccese (in verde) e Calcarenite
di Gravina (in nero). Fonte: PRAE

Tabella 4 - Caratteristiche fisi-
che e proprieta meccaniche
riscontrate per i provini analiz-
zati in laboratorio

Bianca, Dolce, Saponara e Gagginara. 1 dati ripor-
tati per la Calcarenite di Gravina, invece, si riferi-
scono alle varieta Mazzaro, Carparo, Cozzoso,
Scorzo, Mollica, Zuppigno, Stagno, Chiumned,
Chiumegnu, Renoso e Renosella estratte in preva-
lenza nella parte meridionale della Penisola Salen-
tina. Per Mazzaro e Carparo sono state considerate
anche le varieta Mazzaro gentile e duro e Carparo

bianco.

Le grandezze fisiche e meccaniche di cui si e
potuto disporre sono state le seguenti:
- peso dell'unita di volume della parte solida (y,);
- peso dell'unita di volume del secco (yy);
- coefficiente di imbibizione (C);
- porosita (n);
- grado di compattezza (¢,
- resistenza a compressione monoassiale (o,);
- resistenza a trazione ricavata da una prova a
flessione (oyp).
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Figura 10 - Resistenza a compressione e coefficiente di imbibizione per le varieta della Pie-

tra Leccese e della Calcarenite di Gravina

= stenza a compressione e il
— peso dell'unita di volume della
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8 .
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e . N
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medio della prima tipologia
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Figura 11 - Resistenza a compressione e resistenza a trazione per le varieta della Pietra Lec-

cese e della Calcarenite di Gravina

valori di resistenza a compressione molto piu ele-
vati rispetto alla Calcarenite di Gravina a parita di
valori della porosita. Cio, pero, non ¢ valido in
assoluto: le varieta del Mazzaro (duro e gentile)
presentano valori molto bassi della porosita e valori
estremamente alti relativi alla resistenza a compres-
sione, a volte piu alti rispetto alla Pietra Leccese.
Tali caratteristiche rendono il Mazzaro una varieta
non facilmente collocabile tra le due tipologie di
calcareniti. Anche le varieta Stagna e Carparo
bianco si discostano dalla nuvola di punti rappre-
sentativa delle Calcareniti di Gravina.

Conclusioni molto simili alle precedenti si trag-
gono se si tiene conto della relazione tra la resi-

6,00 7,00 80| sentando un valore medio piu

elevato (circa 29,0 kN/m?)
rispetto alle due unita forma-
zionali.

La Fig. 9 mostra una distri-
buzione di punti che meglio
esprime la differenza tra i
materiali naturali considerati. Una leggera sovrap-
posizione ed incertezza & data dai valori relativi alle
varieta Carparo e Leccisu. Infatti, come nella Fig. 7,
il Carparo bianco si discosta dalla nuvola rappre-
sentativa delle Calcareniti di Gravina presentando
un valore del peso dell'unita di volume del secco
piu elevato e il Leccisu presenta una resistenza a
compressione molto prossima ai valori mostrati
dalla maggior parte delle varieta di Calcarenite.

Consideriamo ora la relazione tra la resistenza a
compressione e il coefficiente di imbibizione.

Una distinzione tra le due tipologie sarebbe
improponibile se si tenesse conto del solo coeffi-
ciente di imbibizione considerati i valori molto
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prossimi tra loro. Dalla Fig. 10 appare evidente,
ancora una volta, come le varieta del Mazzaro si
discostino da entrambe le calcareniti in esame
mostrando valori del coefficiente di imbibizione piu
elevati. Come nella Fig. 7 ancora una volta la
varieta Mazzaro si discosta nettamente dalle altre
varieta della Calcarenite di Gravina e della Pietra
Leccese presentando un coefficiente di imbibizione
molto elevato rispetto ai precedenti valori.

Questo sembra avvalorare lipotesi che tale
varieta si collochi a se stante essendo ben distin-
guibile da quelle riconducibili alla Pietra Leccese e
alla Calcarenite di Gravina.

La relazione tra la resistenza a compressione e la
resistenza a trazione evidenzia come i valori relativi
alle varieta di Pietra Leccese si posizionino nella
parte piu alta del grafico rispetto ai valori della Cal-
carenite di Gravina (Fig. 11). La Pietra Leccese
risulta quindi una calcarenite piu resistente, a com-
pressione e a trazione. La varieta Piromafo pur pre-
sentando valori di resistenza a compressione para-
gonabili alle altre varieta di Pietra Leccese ¢ carat-
terizzata da valori molto piu bassi rispetto alle pre-
cedenti mostrando, quindi, non sarebbe distingui-
bile dalla calcarenite di Gravina se si tenesse conto
della sola resistenza a trazione. Come per il Car-
paro bianco, questa caratteristica fisica insieme con
il peso dell’'unita di volume del solido, puo essere
utilizzate come mezzo per poter caratterizzare in
maniera univoca la varieta Piromafo.

I grafici ottenuti rilevano l'importanza di tener
conto simultaneamente di ogni parametro fisico e
meccanico, quindi di ogni grafico ottenuto, per
caratterizzare le varieta di ogni singola tipologia di
pietra naturale; una sola grandezza non definisce in
maniera univoca l'appartenenza di una varieta ad
una particolare tipologia estratta.

Tuttavia, appare evidente come I'uso delle carat-
teristiche meccaniche rendano piu concreta e fun-
zionale una classificazione del materiale estratto
rispetto alle caratteristiche fisiche assumendo una
forte rilevanza come supporto alla classificazione.

Dall’analisi dei risultati ottenuti scaturisce la pro-
posta per una nuova classificazione basata sulle
caratteristiche tecniche e meccaniche delle rocce
tenere estratte nella Penisola Salentina.

La proposta di classificazione comprende le
seguenti tipologie:

— Pietra Leccese: comprende tutte le varieta della
formazione miocenica della Pietra Leccese che
presentano una resistenza a compressione

monoassiale compresa tra i 10 e 24 MPa, resi-
stenza a trazione compresa tra 0,8 e 7 MPa,
valori del peso dell’'unita di volume dei costi-
tuenti solidi e del peso dell’'unita di volume del
secco che si aggirano attorno ad un valore
medio rispettivamente pari a 27,5 kN/m® e 17,0
kN/m3, porosita compresa tra il 31% e il 45% e
coefficiente di imbibizione tra il 12% e il 21%.

— Calcarenite di Gravina: comprende tutte le

varieta della formazione plio-pleistocenica della
Calcarenite di Gravina che presentano resistenza
a compressione monoassiale e resistenza a tra-
zione rispettivamente compresi tra 2 € 9 MPa per
la prima e 0,17 e 0,76 MPa per la seconda; peso
medio dell’'unita di volume del solido e del
secco rispettivamente pari a 27,0 kN/m’ e 16,0
kN/m3; porosita compresa tra i valori 11% e 49%
e coefficiente di imbibizione tra il 15% e il 37%.

— Mazzaro: comprende tutte le varieta di calcare-

nite ben cementate appartenente alla parte

basale della formazione dei Depositi Marini Ter-

razzati che presenta un range di valori per la

resistenza a compressione monoassiale pari a 22

e 33 MPa, valori del peso dell’'unita di volume

del solido e del peso dell'unita di volume del

secco che si aggirano attorno ad un valore

medio rispettivamente pari a 29,0 kN/m?® e 23,5

kN/m?, porosita compresa tra il 17% e il 22% e

coefficiente di imbibizione tra il 20% e il 51%.

Lo studio ha mostrato come sia possibile distin-
guere e differenziare la Calcarenite di Gravina e la
Pietra Leccese considerando le sole proprieta mec-
caniche dei materiali estratti; infatti, la Pietra Lec-
cese presenta valori di resistenza a compressione e
a trazione piu elevati della Calcarenite di Gravina.
Quindi, un campione che presenta elevata resi-
stenza a compressione e a trazione non puo che
essere riconducibile alla Pietra Leccese; allo stesso
modo, un campione che presenta una esigua resi-
stenza a compressione e a trazione non puo che
essere una Calcarenite di Gravina.

In base ai valori delle proprieta sia fisiche che
meccaniche la varieta Mazzaro pud essere pronta-
mente riconosciuta grazie alle sensibili differenze
con le altre tipologie di rocce tenere.

3. APPLICAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI
Allo scopo di verificare se la proposta di classi-
ficazione possa trovare riscontro sono state effet-
tuate prove su campioni di rocce tenere (calcareni-
tiche) depositate presso il Dipartimento di Inge-
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in parte presso I'Universita

degli Studi di Bari (Laboratorio

di Geologia Tecnica del Dipar-

timento di Geologia e Geofi-

sica).
I provini sono stati sottopo-

sti dapprima a prove per indi-

viduare le caratteristiche fisi-

che quali il peso dell’'unita di

: volume della parte solida, il
peso dell’unita di volume del

Figura 12 - Relazione tra resistenza a compressione e peso dell'unita di volume del secco
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secco, il coefficiente di imbibi-
zione e la porosita e successi-
vamente sottoposti a prove di
rottura a compressione

monoassiale. I provini hanno
presentato le caratteristiche

fisiche e meccaniche elencate

nella Tabella 4.

Le caratteristiche fisiche e

meccaniche prese in esame
sono il peso dell’'unita di

volume del secco, la porosita,

Resistenza a compressione MPa
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-
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50,00
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70,00 . N
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Figura 13 - Relazione tra resistenza a compressione e porosita
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Figura 14 - Relazione tra resistenza a compressione e coefficiente di imbibizione

gneria Civile ed Ambientale, sezione di Ing. Geo-
tecnica e Geoambientale del Politecnico di Bari di
cui non si conosce 'appartenenza formazionale ma
solo la provenienza territoriale (Salento).

Le prove sono state eseguite nei laboratori del
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e

con i valori delle grandezze
fisiche.

Si ¢ tentato di dare una col-
locazione a tali dati secondo la proposta di classifi-
cazione in modo tale da sperimentare una prima
applicazione della stessa.

La Figura 12 pone in relazione la resistenza a
compressione monoassiale, espressa in MPa, e il
peso dell’unita di volume del secco, in kN/m’.
Appare subito evidente come la maggior parte dei
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valori relativi ai provini ottenuti in laboratorio inte-
ressino una zona del grafico caratterizzata dai
valori tipici della Calcarenite di Gravina. Tutti i
provini mostrano una resistenza a compressione
tipica della Calcarenite di Gravina ad eccezione di
alcuni provini che si posizionano tra i valori della
Pietra Leccese. I provini, quindi, non apparten-
gono sicuramente alle varieta pit tenaci del Maz-
zaro. Considerazioni analoghe si riscontrano se si
tiene conto del peso dell'unita di volume del
secco; in particolare, si nota come nessuno dei
provini ha presentato valori confrontabili con i
valori del Mazzaro.

I confronto tra la resistenza a compressione e la
porosita mostra risultati analoghi ai precedenti (Fig.
13). Sono da escludere affinita con le varieta tenaci
del Mazzaro: quest’ ultimo, infatti, prescindendo
dai valori della resistenza a compressione monoas-
siale, presenta una porosita estremamente ridotta
rispetto ai valori ottenuti per i provini analizzati in
laboratorio. Dai dati ottenuti si puo affermare che i
provini analizzati mostrano caratteri piu identifica-
tivi alla Calcarenite di Gravina, fatta eccezione per
quei campioni che sembrano appartenere alla for-
mazione della Pietra Leccese.

La Figura 14 confronta il coefficiente di imbibi-
zione con la resistenza a compressione monoas-
siale. L'area interessata dai valori tipici del Mazzaro
non viene interessata dai provini in esame; questi si
collocano in prossimita delle concentrazioni dei
valori tipici della Calcarenite di Gravina. Appare
evidente come la resistenza a compressione si pre-
senta ancora una volta come un ottimo parametro
discriminante a cui far riferimento per poter carat-
terizzare un campione di roccia tenera tra le tipo-
logie di calcareniti salentine.

In base alla lettura dei grafici ottenuti correlando
la resistenza a compressione con le tre grandezze
fisiche (peso dell’'unita di volume del secco, poro-
sita e coefficiente di imbibizione) si & potuto appu-
rare che i provini ottenuti dai campioni di roccia
tenera del Salento appartengono quasi esclusiva-
mente alle varieta della Calcarenite di Gravina.

4. CONCLUSIONI

Lo studio compiuto € un contributo alla classifi-
cazione dei materiali naturali estratti nella Penisola
Salentina. Un primo passo verso una piu appro-
priata classificazione che distingue tre grandi tipo-
logie di roccia tenera: la Calcarenite di Gravina, la
Pietra Leccese e il Mazzaro.

Se da un punto di vista stratigrafico il riconosci-
mento di questi litotipi ¢ facilmente riconducibile ai
termini formazionali rispettivamente della Calcare-
nite di Gravina, della Pietra Leccese e dei Depositi
Marini Terrazzati, altrettanto non si puo dire
quando non si hanno a disposizione i necessari dati
paleontologici e cronostratigrafici.

II metodo di classificazione proposto si basa sul
confronto diretto tra i parametri fisici e le caratteri-
stiche meccaniche delle tipologie sedimentarie
indagate.

Pietra Leccese e Calcarenite di Gravina presen-
tano peso dell’'unita di volume del secco, porosita e
coefficiente di imbibizione simili. I parametri fisici
delle calcareniti, esprimendo valori molto prossimi
tra loro, si sono mostrati poco utili alla caratterizza-
zione delle singole varieta. Nell’ambito delle carat-
teristiche meccaniche la resistenza a compressione
risulta discriminante non solo nel confronto tra Pie-
tra Leccese e Calcarenite di Gravina ma anche
all'interno delle varieta che caratterizzano le due
tipologie di rocce tenere.

Con il lavoro svolto ¢ stato possibile distinguere
anche all'interno delle calcareniti la pietra nota con
il termine Mazzaro. Il Mazzaro ¢ attualmente con-
siderato una varieta appartenente alla formazione
della Calcarenite di Gravina.

Il Mazzaro ha evidenziato caratteristiche fisiche
e meccaniche ben lontane dai consueti valori delle
varieta appartenenti alla Calcarenite di Gravina. Il
Mazzaro ha presentato valori di resistenza a com-
pressione molto elevati anche rispetto alle rocce
tenere riferibili a quelle mioceniche della forma-
zione della Pietra Leccese.

Sembra avere fondamento la proposta nella
nuova classificazione che consideri il Mazzaro
come una varieta distinta dalla formazione della
Calcarenite di Gravina per differenti caratteristiche
fisiche e meccaniche. E’ possibile che la varieta
Mazzaro possa essere associata a intervalli ricon-
ducibili alla formazione dei Depositi Marini Terraz-
zati. Elementi stratigrafici di controllo devono
essere a tale scopo ricercati per confermare tale
ipotesi.
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